Pytanie

Prosz¢ o wyjasnienie zapisu dotyczacego swiadectwa odbioru kazdej partii wyrobu z
wynikiem testu FNCT surowca min. 3000 godzin. Czy intencja zamawiajacego jest
otrzymanie wynikow badan dla kazdej partii surowca z ktérego wykonana jest kazda partia
dostarczonych rur, czy tez wystarcza wyniki ACT (test skrécony aproksymowany do
wynikéw FNCT 3300h) wystawiane przez producenta surowca?.

Odpowiedz anulowana

Odpowiadamy:
Intencja Zamawiajacego jest otrzymywanie wynikow testow z surowca FNCT min. 3000 dla
kazdej partii surowca z ktérego wykonana jest kazda partia dostarczanych rur.

Zmienia si¢ zapis w pkt.2.4. SWIZ i otrzymuje on brzmienie:

2.4. Opis przedmiotu zamoéwienia:

Przedmiotem zamowienia jest:

Sukcesywna dostawa rur z surowca PE 100 RC do wody zimnej zgodnie z zatacznikiem do
postepowania nr 51/20009r.

Rury musza by¢ odporne na skutki zarysowan i naciski punktowe, posiadajace zapis w aprobacie
technicznej dopuszczajacy do stosowania przy bezwykopowym uktadaniu i renowacji starych
rurociagoéw oraz instalacji w gruncie rodzimym bez obsypki i podsypki piaskowe;j.

Parametry rur musza by¢ udokumentowane w serii badan wykonanych przez niezalezne instytuty
badawcze i zapisane w aprobacie technicznej. Wymagane wyniki w testach:

a) test karbu, metoda badan zgodna z PN-EN ISO 13479 — 8760 godzin;

b) test FNCT, metoda badan zgodna z ISO 16770.3 — 8760 godzin

¢) test nacisku punktowego wg dr.Hessela - 8760 godzin.

Rury musza posiada¢ mozliwo$¢ zgrzewania i taczenia bez konieczno$ci zdejmowania warstw
ochronnych.
Doktadny przedmiot zaméwienia i jego ilosci okresla zatacznik nr 2 SIWZ



